TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
® Technical and Testing Institute for Construction Prague ...

Akreditovans zkudebn| laboratod, Autorzovana osoba, Notifikovana oscba, Ornameny suyekl, Subjekt pre
tachnické posuzovinl Cerifikadnl orgén, Inspakéni orgdn / Accredited Testing Laboratory, Authorissd
Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Bady

Centralni laboratof — zkuSebna Praha e 018.3

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
tel . +420 286 019 435 e-mall. praha@tzus cz, www.izus eu

Zkusebni laboratof & 1018.3
akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

| &.010-046564

0 zkousce - soudrznosti odtrhovou zkouskou

Vyrobce: Advanced Materials - JTJ s.r.o

Adresa: Kamenné Zehrovice ép. 23, 273 01 okres Kladno

[ol0} 26763842

Vyrobna: Advanced Matenals - JTJ s.r.o.

Adresa; S.K.Neumanna 164, 273 03 Stochov

Objednatel: Autorizovana osoba & 204, Technicky a zkuSebni ustav stavebni
Praha, s.p., Prosecka 811/76a, Prosek, 180 00 Praha 9

Zkusebni vzorek: FN NANO™1, FN NANO™2, FN NANO®"3, FN NANO® Transparent,
FN NANO™ BioMax, FN NANO® UNI

Zakazka: 2010080146

Pocel stran protokolu véetné strany tituini. 4 Potet stran pfiloh: -
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Ing. Radka Sedmidubska
A vadousl rhulaebny
Viytisk &.:
Pocet vytiski: 3 Praha, dne 23.02,2023

razilkn Beudobn Inboratole & 10183

Prohlaseni; 1) Vysledky zkoulek v tomto profokolu uwedend s@ vetahyl pouze ke ckoulendmiu phedmétu a nenahrazu|l jind dokumenty
2) Bez pisemnéno souhtasy zkudebni laboraiofs se nesmi protokol reprodukovat jinak ned cely

Technicky a zkulebnl dstay stavebnl Praha, s, p., Centriini laboralof
Nemanickd 441, 370 10 Ceské Budéjovice el . +420 J8T 023 211 W, LZuS U
Bankown| spajeni: Komerénl banka, Praha 1 & 0dtu 1501-931/0100 a-mail. plarovaflzus cz




